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Срок действия атгестата аккредитации с от 27.07.201 1 до 27 .07 .20|6г.

1|7607, г. Москва, улица Лобачевского, д. 136.
тел. (499) 940-83-91

Руководитель испытательной
лаборатории

протокол м |/07-3574

Наименование образца

Код образца
Объем (количество) образцов, поступивших на
испьпание
заявитель

изготовитель:

.Щата получения образца
,Щата начала испытаний:
,Щата окончания испытаний:
Нормативная докумеЕтация

Сопроводительный документ

Общее количество страниц в протоколе

'fu"а*товА,А,

201б г.

бумажной основе марка М-2
тип 2 профильные вспененные, арт. 196-44

з574.1.20.07.16
2 рулона

ооо,коФ,гилитрА"
Московская область, г. Балашиха. микрорайон
"Керамик", ул. Керамическая, стр. 1-Ж, 143983.
Фактический адрес: 14398З, Московская область,
г. Балашиха, микрорайон "Керамик", ул.
Керамическая, стр. l -Ж. Телефон: 8(495)'7 48-26'1 1

ооо ,коФ ,IIАлитрА"
Московская область, г, Ба"чашиха, микрорайон
"Керамик", ул. Керамическая, стр. 1-Ж, 143983.
Фактический адрес: 14398З, Московская область,
г. Балашиха, микрорайон "Керамик", ул.
Керамическая, сц. 1_Ж. Телефон: 8(495)7 48-26'11

20.07.16
20.07,16
26.07.16

ГОСТ 6810-2002 табл. l (поз. 1,2,З,6),та6.2,п.
5.4.
Акт отбора проб от l8.07.2016
гост 6810-2002
2

Проmкол испыmний касается только образцов, подверпrrтьж этим испьпаншlм,
Запрещается часгичное или полное копирование, перепечатка протокола без пйсьменного разрешения руководителя ИЛ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

ЗАКJIЮЧЕНИЕ: Испытанный образец соответствует требованиям
ГОСТ 68 1 0-2002 табл. 1 (поз. 1,, 2, 3, 6), та6.2, п. 5.4.

Ответственный за оформ-ление
протокола:

Ns
Напменование параметра Требования и методы

пспытаний
Норматпвное
значение
показатеJIя

Факгическое значение
показатепя

1 ГоСТ 6810-2002 T.l п.l
Устойчивость окраски к свету, баллы,
Ее менее:

ГоСТ 6810-2002, п.7.5,
гост 8702-88

Удовлетворrтгельная 4

Хорошая 5 5

Очеrъ хорошая 6

отличная ,7

2 ГоСТ 6810-2002 T.l п.2
Устойчивость к истиранию, число
истираний, не менее, на аппарате
(приборе) ИКБ-4

ГоСТ 6810-2002, п.7.3 100 l05

з ГоСТ 68l0-2002 т.1 п.3
Разрушающее усилие во влажном
состоянии (в машинном
направлении), Н, не менее

ГоСт 68l0-2002, п.7,4 6 28

4 ГоСТ 6810-2002 т.1 п.6
Вредные вещества, выделяемые
обоями при экс плуатации в
воздушную среду жиJIых и
общественных зданий, концентрация,
мг/мз

СанПиН 2.1.2;129-99

-формаtьдеги,ч 0,00з Менее 0,001

-ацетал ьдегид 0,01 Менее 0,001

-винlтr хлористый 0,0l Менее 0,00l

-ацетон 0,з50 Менее 0,0l5

Спирты:

-метиловый 0,5 Менее 0,00l

-пропиловый 0,з Менее 0,00l

-изопропиловый 0,б Менее 0,001

-0чтиловыи 0,1 Менее 0,001

-изобутtшовый 0,1 Менее 0,01

-бензол 0,1 Менее 0,01

-толуол 0,6 Менее 0,001

Йr1 Петров п.и.

Протокол испыmний мсаgгся только образцов, подвергн)пых этим испытаниям.
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка проюкола без письменною разрешенrrя руководит€ля ИЛ


