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М zOOZt от 5 апреля 20iб г.

l. Наименование предприятllя, организац[Iи (заказчик): ООО "КОФ "Палитра"

2. Юридический адрес: 143983, РФ, Московская область, г.Балашиха, микрораliон "керамик", ул. Керамическая,
стр. 1Ж

3. Наименованке образца (пробы), дата изготовления: Обои виниловые (горячего тисяения) на флизелиновой
ОСНОВе Арт.7З48-85; дата изготовления: 14.03.2016 12:00; срок годности: гарантийный срок хранения не
установлен; номер партии: 00З; объем партии: 153б рул.

4. изготовитель (фирма, предприятие, оргавизация): ооо "коФ "Палшrра", 14398э, рФ" Московскм область,
г.Балалюrа, микрорайон "Керамик", ул. Керампческая, стр. 1Ж

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "КОФ "Палитра" l4398З, РФ, Московская область, г.Балашиха, мрtкрорайон "KepaMl.IK",

ул. Керамическая, стр. 1Ж, (склад готовой продукции)

б. Условия отбора, доставки

fiата Ir время отбора: 14.0З.2016 12:15

Ф.и.о., должность: Лизнева С.Л. производственный директор
Условия доставкI{: Автотранспортом

{ата и время доставкIл в ИЛЩ: 15.0З.2016 11:35

НД на отбор проб: Заказчиком не указан. ИЛЦ за отбор проб ответственности не несет.

7. {ополнительные сведения: СопроводительныйI документ ЛЬ 159В
Проба J\Ъ 76011 - при температуре2ЗОС
Щель проведения испытанL{й: внутренний контроль

8.НД на продукцию: ГОСТ 6810-2002

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаниI:i и их оценку, "Единые СанЭиГ требования, утв.
решением N9299" разд. б

I0. Код образца (пробы): -18.1 9.16.'760 l1

1 1. Средства измерений:

N! п/п
Тип

прибоDа
Заводстсой HoNIep

N! сви/_lетельства
о повепке

Срок дейстI]ия

Газоанализатор "Бинар- 1 П " 1ll з46з |7 l1 20 6
2 Газовый хроN4атограф " Крtтсталл-2000М " 5з7"7 АА 6236108 аз,l2,2a 6
J Газовый хроматограф "Кристалл - 2000П4" 72|522 Ал 6247546 l6.0з.20 7
4 )Itидкостной хроматограф Agilent DE64258265 АА 623в001 |2.а1.20 1
5 Пробоотборное устройство ПУ- 1 Э 264 АА

з1,791в9/00] 7i
26.о1.2017

6 пектрофотометр UNICO модель 2В04 DBU 10031004
013 ^л6246]l45

24.02.2а|7

1 Устройство ПУ-4Э 49 АА з 148222юз-
03804

24.а5.2016

8 Устройство ПУ-4Э N'94б87 АА
з129212lа5928

09.09.2016
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Результатьi относятся к о бразцалл ( пробам), прошедшI-1 Nl I]сп ытан [IrI

Насrтrяшц,lli tpoToкoJt LIе мо)кет быть .lастично восгlроllзведен бQз III4сьN,{еIIFIого DазрешеIrия []JII{



е льтаты испытани
Jф}l'9

пlп
Определяемые

локазатели
Единицы
измерения

Результаты
ислытаний

Вели.lрtна
допустимого

уровня

НЩ на методы
l,tоследованtrй

КОЛtrl Ч ЕСТВЕНН ЫИ ХИ МИ Ч ЕСКИИ АFIАЛ ИЗ
Образец поступил l5.03.2016 12:05

вну,t,рилабораторнылi номер образча (пробы) '76011 - 107
дата HaLIaJIa испытаний25,0З.2016 дата выдачи результата 25.0З.2016 |5:47

i Клорttстый водород мг/мЗ шценее 0,l * не более 0.1 кдгА 41з2l4,001.000пФ

Щополtлиr,ельные сведения:
* - гtlлrкний предеjr I(оличественного определения [-IД на метод исследованi.Iя

Образец llоступил 1 5.0З.2016 12:05
внlzтрилабораторный lroN,Iep образча (пробы) 760l| - 71

дата I]ачала испытаний24.0З,20iб 10:00 дата выдаLIи резyльтата29.аЗ.20|6 i0:15
2 Аммиаlt мг/п,I3 N,{eнee 0.01* не более 0.04 РД 52.04. 186-89 п.5.2. 1. 1

J Ацета.цьдегид мг/м3 N4eнee 0,005* не более 0,0l МР Л9 01.022-07

4 А,цетон мг/мЗ N4eнee 0.175'k не более 0"З5 мр лъ 01.022-07

Бензол мг/мЗ |vIetlee 0.005* не более 0.1 мук 4.1.з 1 67 -|4
6 Бутиловый норr,Iальтrый

спI,IDт

lr,rгlм3 N,teLIee 0.05* не бо.цее 0.1 МР Л! 0|.022-07

,7
Щl.rбутилфталат, мг/мЗ }deнee 0.01* не более 0.1 t,ост 26l50-84

8 Щиокr,ил(lталат мг/лцЗ 0.0i l0+0,0022 не более 0,02 гост 26150-84

9 иглтеtlсltвность запаха балл 2 не более 2 му 2,1.2.1829-04

0 Itсило.lt мг/м3 N,IeHee 0"005* tle более 0,1 мук 4.1.з|67-|4
Куr,rол мг/м3 N,Iellee 0,005* не более 0,014 мук 4.|.з|67-|4

2 ГIСе-вдо ttl,чl9л плг/мЗ менее 0.01 * не более 0.015 гост 26150-84

J Голr,ол пцг/п,tЗ менее 0.005* гrе более 0.3 мук 4. 1.3 1 61-14
4 Фенол rvI г/п,rЗ ivleнee 0.0005 * не бо-цее 0.003 мук 4.1.1478-03

5 Формальдегид ь,Iгlпt3 0.0050+0,0010 не более 0,01 р (рд) 52.04. l86-89

6 этилацс,гаг мг/рr3 менее 0,05* не более 0,1 мр м 01.022-0,7

7 э,гилбензол TvI г/п,тЗ N,leнee 0,005* не более 0,02 мук 4.1.316,7-|4

8 пирт метиловый мг/мЗ NIeHee 0,25 х не более 0.5 МР N9 01.022-0'7

т о к с и к о л о г о - г и г и Е н и ч Е с к I,1 Е и с с л Е д о в А н и я
Образец поступил i5.0З.2016 12:05

внутрилабораторныL'{ FIoMep образча (пробы) 760l| - 77
дата наLIала ltспытаrlий24.0З.20lб 10:00 дата выдачи r]езчльтата29.03.20|6 10:15

мезитилегr ш,rгlл,r3 N,teнee 0.01 * не более 0.1 гост 26150-84

Дополнитольлые сведения:
Условия проведения исслсдований: васыщенность - 1,0 м кв./м куб., воздухообмен - 0,5 об/час, Т: 23 гр.С, относительпzu
вла.rкность воздуха - 507о,
время экслозиции- З с)ток
* - нижний лредел коJIичествснного опредсления на метод исследовавrrl

ир

Ф.I4.О., дол}к}lость
кодирования, проб

лица, ответственного
pt выдачи результатов

протокола: Бирюкова А. М. Инженер отделенLIя отбора,

Замес

Результаты относятся
Ilастоящtlt"л про,гоко.п не п,lоlttет быть

/

^КозловА,в,

к обрш цаr,t (пр обалr), прошедшLl N,{ }1спытан 1,Iя

ч acTlitl но воспр оизведен без п},l сь]\,{ е}{но го р азре шеtl}lя ИЛIJ
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